Вариант 18
 
1.           Опишите особенности, составы важнейших видов сегнетокерамики. Укажите область ее применения.
2.           Сверхпроводники, свойства, область применения.
3.           Пленка поливинилхлорида при электрическом пробое пробивается при напряжении 1,5 кВ. определите толщину пленки, если электрическая прочность материала равна 50 мВ/м.
4.           Определите удельную проводимость образца кремния при температуре 300 K, если концентрация акцепторов в полупроводниках                        Na = 2,3·1019 м-3 и концентрация доноров Nд = 2,2·1019 м-3.
5.           Определите потери мощности в сердечнике катушки индуктивностью 10 мГн, если по обмотке катушки идет ток 1мА частотой 1мГц. Тангенс угла магнитных  потерь сердечника равен 0,414.
