1. Как изменится объём газа при попадании из состояния при Т=300 К, Р=1 в рабочее пространство открытой сталеплавильной печи при Т=1873 К?

2. В каком случае для химической реакции Δ G0 = -RT ln Kp?
3. Связь коэффициента активности кислорода с частными коэффициент активности для расплава Fe (основа) - C - Si – O

4. Рассчитать коэффициент активности и активность углерода в расплаве состава: Fе (основа)  -0,2 % С - 0,3 % Мn

5. Эвтектика. Как представлена на диаграммах, свойства эвтектического состава вещества

6. 2-х компонентная фазовая диаграмма для систем с прочным химическим соединением. Превращения при кристаллизации расплава
7. Кинетические уравнения 0-го,1-го и 2-го порядков

8. Выбор электродов сравнения для электрохимических измерений
9. Характеристики прочности оксидов металлов
10. Уравнение для расчёта растворимости азота в металлическом расплаве
11. Стадии гетерогенного процесса испарения примесей металлического расплава в вакууме
12. Термодинамическая и кинетическая стабильность композиционных материалов
