ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Вариант 8

1. Опишите технологию получения алюминия. Способы его рафинирования. Марки выплавляемого алюминия, их свойства и области применения.

2. Изложите схему устройства и принцип работы сталеплавильной электродуговой печи и процесс выплавки стали в ней. Укажите области применения стали, получаемой в электродуговых печах.

3. Изложите сущность пластической деформации металлов и влияние на нее химического состава, структуры, температуры нагрева, скорости и степени деформации. 

4. Изложите физическую сущность процесса резания металла лезвийным инструментом. Покажите на эскизе распределение напряжений в зоне резания. Объясните образование различных видов стружки. 

5. Выберите способ обработки криволинейного отверстия диаметром 12 мм в закаленной стали. Объясните физическую сущность выбранного способа размерной обработки; представьте схему установки и принцип ее работы.

6. Изложите принципы формование изделий из порошков способом холодного и горячего прессования. Что общего в этих способах и чем они отличаются? Применяемое оборудование и инструмент. Области применения изделий из композиционных порошковых материалов.
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